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Austrotherm hoszigetelo anyagok

Gyartas

Az AUSTROTHERM hdészigetel6 anyagok expandalt po-
lisztirolhab termékek. A polisztirolhab alapanyaga polime-
rizalt sztirolgydngy, amely pentan hajtogazt és a hab tulaj-
donsagait befolydsolé egyéb adalékanyagokat tartalmaz.
A gyartas lépései: el6habositas, pihentetés, szlikség sze-
rint utéhabositas, tombhabositas, a blokkok pihentetése, a
termékek méretre vagasa. Az el6habositas soran a gyon-
gyok eredeti térfogatuk 20-50-szeresére duzzadnak. Az igy
létrejott gyongy cellaszerkezete zart. Az el6habositassal
EPS 30-200 szabvanyos termékosztalyba tartozé anyagok
gyartasahoz alkalmas gyongyot lehet elGallitani. A témb-
habositas soran zart ,,sablonba” t6lt6tt polisztirol gyongyot
110-120°C kozotti hémérsékletli gbzzel ismételten duz-
zasztjak. A képlékennyé valé gyongyokbdl a megnoveke-
dett belsé nyomas hatésara alakul ki a homogén szerkeze-
14 tomb. A ,kizsaluzott” blokkokat atmeneti tarolas utan,
izzbszalas vagoberendezésekkel lapokra, ill. egyedi igény
esetén a kivant alakra és méretre vagjak. Ezzel az eljarassal
készliinek a szirke szind, fokozott hészigetel6 képességli
GRAFIT® lemezek is.

A formahabositott termékek gyartdsa soran nem tombo-
ket készitenek, a zart ,,sablon” itt tablaméretli. Egy gyartasi
Utemben igy egy-egy hdészigeteld tabla készll. A gyartasi
eljaras kulonleges tulajdonsagu (pl. nedvességnek ellen-
allo) alapanyagok felhaszndlaséra is alkalmas, a termékek
mUiszaki tulajdonsdgai pedig igen nagy pontossaguak. A
minGségellendrzés darabonként torténhet. A technolégia
lehetévé teszi kulbnleges, vagassal nem létrehozhato for-
maju termékek elGallitasat.

Anyagtulajdonsagok

Hévezetési tényezd

Az expandalt polisztirolhab legfontosabb jellemzéje a hé-
vezetési tényez6 A[W/(m-K)]. Az igen jo hészigeteld ké-
pesség a zart celldkban nyugvd levegének koszonhetd.
A bezart levegé nem tavozik a cellakbdl, s igy az anyag
hészigetel6 képessége az idé muldsaval sem csokken. A
hévezetési tényezd fligg az anyag testsUir(iségétdl, a test-
sUirliség novekedésével a hGvezetési tényezd csokken (1.
abra). A nedvességtartalom is Iényegesen befolyasolja a
hévezetési tényez6t. A szakszerlien beépitett polisztirol-
lapok nedvességtartalmat a hévezetési tényezé tervezési
értékének szabvanyos meghatarozasanal figyelembe ve-
szik. A hévezetési tényezé koézolt értéke (A)) nagy szamu
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vizsgalat eredményének statisztikai feldolgozasaval meg-
allapitott, a 90%-o0s biztonsagi szinthez tartozé jellemzé.
A szirke GRAFIT® és GRAFIT REFLEX® lemezek héveze-
tési tényezGje l1ényegesen kedvezébb, mint a fehér anya-
gé (A,=0,031 W/m-K). A formahabositott EXPERT termék
csalad anyagai is jobbak az atlagosnal (\,=0,035 W/m-K).

Nyomoészilardsag

A nyomdszilardsag szintén a testslrlséggel 0sszefliggd
tulajdonsag. Az MSZ EN 13163 termékszabvany a 10%-
os Osszenyomoédasnal mért nyomofeszlltség értékek
segitségével hataroz meg termékosztalyokat pl. EPS 30,
EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 150, EPS 200. A nyomofe-
szliltség az anyag felhasznalasi teruletének meghataroza-
saban az egyik legfontosabb szerepet jatszd paraméter.
A 10%-0s 6sszenyomodashoz tartoz6 szilardsagi értékek
viszont nem méretezési értékek, mert a polisztirolhab
egy bizonyos 6sszenyomddas felett (kb. 2-3%) mar nem
elasztikusan viselkedik, a cellak maradandé alakvaltozast
szenvednek.

Hdéallésag

Ha mechanikus igénybevétel nem 1ép fel, az EPS 100 ter-
mékosztalyy, illetve magasabb szilardsagu polisztirolha-
bok révid ideig 100°C-t megkdzelité héhatasnak is ellenall-
nak. A hdészigetelé anyag az igen alacsony hémérsékletet
is jol elviseli, -180°C-ig hasznalhaté fel.

Alaktartésag

Az alaktartésag az MSZ EN 13163 szabvany szerint t6bb
jellemzével definialhaté. Normal laboratéoriumi kortlmé-
nyek (23°C, 50% paratartalom) kozott a méretvaltozas
nem lehet nagyobb, mint + 0,5% [DS(N)5], illetve + 0,2%
[DS(N)2]. Ha az anyag méretallanddsagat 70°C-on, normal
klimahoz képest lényegesen nagyobb igénybevételnek
kitéve vizsgéljdk, a méretvaltozds nem haladhatja meg
a 3%-ot [DS(70,-)3]. A méretallanddsdg fokozott hémér-
séklethatds és nyomdigénybevétel (DLT(1): 20 kPa, 80°C,
DLT(2): 40 kPa, 70°C) mellett vizsgalva a méretvaltozasnak
5%-nal kisebbnek kell lennie. Az MSZ 7573 szabvany az
alkalmazas feltételeként rogziti az alaktartdsag egyes jel-
lemzdit, illetve e jellemzdk legkisebb kévetelményértékeit.

Méretvaltozas hGmérsékletvaltozas hatasara

A polisztirolhab hétagulasi egyutthatéja 5-7-10-° 1/K. Nagy
hémérsékletvaltozas a nagyméretli hészigetel6 elemeknél
Iényeges hosszvaltozast okoz, igy azok rogzitésénél figye-
lembe kell venni a fokozott nyir6 igénybevételt.

Oregedés, idSjaras hatasaival szembeni
ellenalloképesség

Az expandalt polisztirolhab hészigetel6 lemezek anyagtu-
lajdonsagai az id6 mulasaval nem valtoznak. A hab nem
korhad, nem rothad. Tartos ultraibolya sugarzas (pl. nap-
fény) hatdsara az anyag felszine megsargul, rideg, porld
lesz. A helyesen beépitett anyag felllete mindig eltakart,
igy védelmérdl csak a hosszu idejl tarolasnal kell gondos-
kodni. A GRAFIT® termékeket a kdzvetlen napsugarzastol
ovni kell.
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Austrotherm termékek alkalmazasa (az MSZ 7573 szerint)
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Austrotherm termékek alkalmazasa (az MSZ 7573 szerint)

Fodém padlé

EXPERT® FIX:
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Szabvanyos termékjelolés:
AT-N30 (1 kék sav): EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(70,-)1-BS50-CS(10)30-DS(N)5
AT-N70 (2 kék sav): EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(70,-)1-BS115-CS(10)70-DS(N)5
AT-N100 (1 sarga sav): EPS-EN 13163-T(2)-L(3)- -S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
GRAFIT® 100 (1 sérga sav): EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
AT-N150 (1 fekete sav): EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
GRAFIT® 150 (1 fekete sév): EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
AT-N200 (2 fekete sav): EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DLT(2)5
AT-H80 (1 piros sév): EPS-EN 13163-T(1)-L(2)- W(2 -S(2)-P(5)-DS(70,-)1-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150
GRAFIT®80; GRAFIT REFLEX® (1 piros sav): EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(70,-)1-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150
AT-L2 (1 z8Id sév): EPS-EN 13163-TC(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(N)5-SD*-CP5
AT-L4, GRAFIT® L4 (2 z6Id sév): EPS-EN 13163-TC(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(N)5-SD*-CP3
AT-L5, GRAFIT® L5 (3 z6ld sav): EPS-EN 13163-TC(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(N)5-SD*-CP2
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-TR200-WL(T)2-WD(V)5
EXPERT® DREN EPS-EN 13163-T(1)- |_(2) -W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-TR200-WL(T)2-WD(V)5
Padléfiités rendszerlemez: EPS-EN 13163-T -P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DLT(2)5
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Vegyszerallésag

A polisztirolhabot a szokasos épitéanyagok — cement,
mész, gipsz, anhidrit és az ezekbdl készllt keverékek —
nem karositjak. Ellendll er6s asvanyi savaknak (pl. sésav
35%-ig, salétromsav 50%-ig, kénsav 95%-ig), bitumen-
nek, oldé szermentes bitumenes hidegragasztdknak,
szilikonolajoknak, adheziv ragasztoknak, alkoholoknak.
Tartésan nem all ellen a parafin olajoknak, vazelinnek, di-
zelolajnak. Azonnal, vagy révid id6 alatt tonkreteszik az
anyagot az olddszeres hidegragaszték, katranyok, oldo-
szerek (pl. aceton, éter, észter, nitrohigitok, benzol, xilol,
lakkhigitd, trikloretilén, széntetraklorid, terpentin), telitett
alifas szénhidrogének (pl. ciklohexan, benzinek) és a mo-
torbenzin.

Eghetdség

A tlizvédelmi osztalyba sorolas az MSZ EN 13501 szerint
torténik. Az expandalt polisztirolhabok ezen szabvany
szerint az E kategoridba tartoznak.

Epitésbiolégiai tulajdonsagok

A polisztirolhab freont nem tartalmaz és mas a kérnyeze-
tet, vagy az egészséget karositd hatdsa sincs. Az anyag
nem taptalaja a mikroorganizmusoknak, s a talajbaktériu-
mok sem tamadjak meg.

Tablaméretek, élképzés

Az expandalt polisztirolhab tombbdl, izzészalas vagassal
készlul6 AUSTROTHERM termékek normal tablamérete
100x50 cm, de a felhaszndlé kivansaga szerint készilhet-

nek a még jaratos 100x100 cm, 100x200 cm méretben,
illetve a legnagyobb 100x400 cm méreten belll barmilyen
egyedi tablamérettel.

A sik hdészigetelS tablakon kivll késziilnek specidlis for-
mara vagott anyagok — pl. ives elemek, oszlop-hészige-
telések, cs6 héjak — is. A hGszigetel6 anyag tablak jaratos
vastagsaga 10 mm-tél 10 mm-es lépcsékben 200 mm-ig
terjed. Egyedi vastagsagi méret 1400 mm-ig lehetséges.
A tdblak szélképzése alapesetben egyenes, de lépcsés,
vagy csap-hornyos kialakitas is készilhet. A formahabosi-
tott termékeknél a maximalis vastagsag 400 mm.

Csomagolas, szallitas, tarolas

A termékek polietilén folidval csomagolva kerlinek for-
galomba. Az anyagot zart jarmivon célszer( szallitani. A
rakodas, tarolas soran a sérilésektdl évni kell a terméke-
ket. Hosszu idejl tarolasnal zart, de legalabb fedett helyen
torténd raktarozas sziikséges.

Forgalomba hozatali engedélyek

Az épitési termékek forgalmazasat a 305/2011 EU ren-
delet, a termékek betervezését és beépithetéségét a
275/2013. (VIl. 16.) Kormanyrendelet szabalyozza. Az
Austrotherm Kft. altal forgalmazott termékek teljesitmény
nyilatkozatai letolthet6k a www.austrotherm.hu/letoelte-
sek/teljesitmenynyilatkozatok oldalrol.

Epiiletszerkezetek hészigetelése

Rendelet szerint

Héatbocsatasi  Vastagsag (cm) HGatbocsatasi
tényez6 Fehér EPS tényez6
W/m?K GRAFIT W/m?K
Talajon fekvé padlé 0,3 10 8 0,2
Pince fodém 0,26 14 14 0,2
Padlas fodém 0,17 i 15 0,12
Magastetd 0,17 20 18 0,12
Lapostets 0,17 22 16 0,12
Homlokzat kismére- 14
WU ], L 0,24 0,17
t6s-méreti, kevés- 12
lyuku, B30-as tégla
Uniform 13/10 0,24 14 10 0,17
Raba 25 cm 0,24 14 12 0,17
Poroton PF 45/19 0,24 12 10 0,17
Porotherm 30 NF 0,24 10 8 0,17
Porotherm 38 NF 0,24 9 7 0,17
Porotherm 44 NF 0,24 7 6 0,17
Vasbeton, kéfal 0,24 16 12 0,17
Mészhomok tégla 0,24 15 12 0,17
Panel 0,24 i 10 0,17

Javasolt érték

A Hészigetel6
Passzivhaz anyag
Vastagsag (cm) Hdéatbocsatasi  Vastagsag (cm)
Fehér EPS tényez6 Fehér EPS
GRAFIT W/m2K GRAFIT

16 34 AT-N100

14 i 28 GRAFIT® 100
18 18 0,1 38 36 AT-N70 AT-N70
28 36 AT-N100

22 i 28 GRAFIT® 100
28 34 Manzard

25 el 30 Manzard GRAFIT ®
30 34 AT-N100

24 0.1 30 GRAFIT® 100
22 38 AT-H80

0,1
U2 &l GRAFIT REFLEX ®
36 AT-H80

2 16 0,1 30 GRAFIT REFLEX ®
20 36 AT-H30

16 il 30 GRAFIT REFLEX ®
20 36 AT-H80

15 o 28 GRAFIT REFLEX ®
18 32 AT-H80

14 it 25 GRAFIT REFLEX ©
16 32 ATHE0

12 i 24 GRAFIT REFLEX ©
14 30 (YFIED

10 il 24 GRAFIT REFLEX ®
24 38 AT-H80

18 o 30 GRAFIT REFLEX ®
22 38 LYY

18 o 30 GRAFIT REFLEX ®
20 35 LAY

15 i 28 GRAFIT REFLEX ®

*A tablazatban szerepld valamennyi szerkezet paratechnikailag megfeleld, de a szamitasok elvégzése ajanlott, kiilbnésen ennél a megoldasnal.
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Mértékegység kPa kPa kPa  W/(m-K) W/(m-K) - mg/(Pa-h-m) % % %  térf% térf.% mm
AT-N30 >30 50 0044 0045 2040 00360018 =05 1

AT-N70 570 115 0039 0040 2040 0036-0018 =05 1

AT-N100 >100 150 0037 0038 3070 0024001 =05 <5

AT-N150 >150 200 0034 0034 3070 0,024-001 =05 <5

AT-N200 200 2250 0033 0033 40-100 0018-0,007 =0,5 <5

AT-H80 >80 125 150 0,038 0033 2040 0,036-0018 02 1

Manzard >150  >200 0034 0034 3070 0,024-001 =05 <5

A ) e 280 2125 2150 0031 0031 2040 00360018 02 1

GRAFIT®100 100 150 0030 0030 3070 0024001 =05 <5

GRAFIT150 150  >200 0030 0030 3070 0024001 =05 <5

Manzdrd >150 200 0030 0030 3070 0024-001 =05 <5

AT-L2 0044 0,045 0,5 D207 <5
AT-L4 0,039 0,040 0,5 SD30-15* <3
AT-L5 0,039 0,040 0,5 SD30-20" <2
GRAFIT® L4 0,032 0,032 0,5 SD3015* <3
GRAFIT® L5 0031 0,031 0,5 SD30-20° <2
EXPERTOFIX 200 250 0033 0033 40-100 0018-0,007 =0,2 5 <« <5
EXPERTPDREN 200 250 0033 0033 40100 0018-0,007 =0,2 5 < <5

Zenit® 200 250 0033 0033 40-100 0018-0,007 =0,2 5 < <3

04zis® 5200 250 0,033 0,033 0,2 5 <

PGl >150 200 0,034 0034 3070 0024-001 0,2 <5

rendszerlemez

* Vastagsagfliggd osztaly

Austrotherm Hészigetel6anyag Gyarto Kft.

Kozpont, |. Gyar: 9028 Gydr, Fehérvari u. 75., Tel: +36 96 515 114
Il. Gyar: 3200 Gyongyds, Déli kilhatar u. 1., Tel: +36 37 507 270
Ill. Gyar: 7100 Szekszard, Wopfing u. 3., Tel: +36 74 555 281
austrotherm@austrotherm.hu

www.austrotherm.hu



